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è

Le fibre sono corpi di forma filamentosa

atti ad essere filati e tessuti

è

Le fibre possono essere di origine

naturale

 (sia vegetale che animale) o

chimica

 (sintetiche e artificiali)

è

Le prime fibre venivano impiegate

dall’uomo (naturali) per dare corde e,

opportunamente intrecciate, lacci e reti per

la caccia e per la pesca
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 Segue 

Le fibre

è

Attraverso i secoli, con l’uso della tessitura e

della filatura, si ottennero i primi tessuti; il cotone

veniva impiegato in India già dal 5000 a.C., il

lino veniva lavorato a mano in Egitto dal 4500

a.C., l’uso della lana cominciò in Mesopotamia,

presso i 

Sumeri

, per diffondersi poi tra  i

Babilonesi, gli Ebrei, i Greci ed infine i Romani.

è

La seta rimase per oltre 3000 anni patrimonio

esclusivo dei Cinesi (fino al 300 d.C.)
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 Segue 

Le fibre
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origine animale
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asbesto

seta, lana

cotone, lino,

canapa, rafia

derivati della

cellulosa

Inorganiche (vetro, 

ceramiche), 

Organ

.

(PVC, 

poliammidi

…)
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 Segue 

Le fibre

è

Le fibre artificiali, sotto forma di nitrato di

cellulosa (seta artificiale), vennero scoperte nel

1883, ma prodotte su scala industriale solo a

partire dal 1890

è

Le fibre sintetiche erano note sin dal 1913

(PVC) ma si dovette attendere fino al 1938 per

avere su scala industriale la produzione della

fibra sintetica (Nylon ottenuto dall’americano

Carother

)
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Le caratteristiche essenziali delle fibre sono:

6

lunghezza di gran lunga superiore alla

larghezza

6

tenacità

6

alta flessibilità

è

I requisiti di una fibra per uso industriale o

tessile sono:

6

buona elasticità (recupero dalle deformazioni),

buona resistenza alla T (

sup

. ai 200

°

C), stabilità

alla luce, resistenza  all’acqua e ai solventi

organici.

…

 Segue 

Le fibre


Diapositiva 7

[image: image7.wmf]Le fibre - struttura chimica

è

Per quanto riguarda la composizione e la

loro struttura, le fibre, naturali e chimiche,

sono costituite da macromolecole di natura

organica (con eccezione delle fibre

inorganiche: vetro, amianto…), lineari, filiformi

e caratterizzate da una lunghezza molto

superiore alla larghezza (rapporto 

lung

./

larg

.

dell’ordine di alcune migliaia)
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Esempi di fibre naturali sono: la lana

(polimero di origine proteica, ottenuta dal

vello di pecora: è costituita da cheratine,

ossia da macromolecole risultanti dall’unione

di più amminoacidi), il cotone (ottenuto dal

tegumento delle piante: è costituito da

cellulosa, polimero del glucosio).

… 

Segue 

Le fibre - struttura chimica
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Le fibre chimiche vengono distinte in

artificiali

 e 

sintetiche

 a seconda che siano

ottenute per modificazione strutturale o

chimica di materiale organico o per sintesi

chimica diretta

è

Le fibre 

artificiali

 comprendono le

cellulosiche (le uniche attualmente prodotte:

viscosa, 

triacetato 

di cellulosa…), proteiche

ed 

alginiche

… 

Segue 

Le fibre - struttura chimica
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Le fibre 

sintetiche

 si ottengono per filatura

di polimeri sintetici derivanti dalla

polimerizzazione di sostanze elementari di

sintesi

è

Tra le fibre sintetiche più importanti si

ricordano: le 

poliammidi 

(diammine + 

ac

.

dicarbossilici

), i poliesteri (

dialcoli 

+ 

ac

.

dicarbossilici

),  i polivinili, i poliuretani

… 

Segue 

Le fibre - struttura chimica
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Segue 

Le fibre - struttura chimica
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è

Polimeri di addizione

è

Polimeri di condensazione

è

Polimeri reticolati
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Segue 

Tipi di polimeri

è

ADD

I

Z

I

ONE (

ionica

 -

cationica

 o

 anionica

-,

radicalica

)

polimero ottenuto per addizione continua di un

composto insaturo alla catena crescente del

polimero (monomero quasi identico all’unità ripetitiva

del polimero (polietilene, 

polistirene

, PVC)

è

CONDENSAZ

I

ONE

polimeri ottenuti dalla condensazione di due unità

mediante eliminazione di piccole molecole (reazioni

reversibili, polimeri meno duraturi: 

poliammidi

,

poliesteri)
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Segue 

Tipi di polimeri

è

RET

I

COLAT

I

polimeri nei quali le ramificazioni lungo la catena

principale sono così estese da dar luogo alla

formazione di maglie o reticoli (resine fenoliche)

Se la ramificazione procede in una sola

direzione si hanno reticoli planari, se invece le

ramificazioni si estendono in tutte le direzioni

spaziali, si hanno reticoli tridimensionali
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Segue 

Tipi di polimeri

è
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Segue 

Tipi di polimeri

è
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I
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Segue 

Tipi di polimeri

è

ESEMP

I

:

+

POLIMAERI RETICOLATI

resine fenoliche
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