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	EPM063
	INTRODUÇÃO A CIÊNCIAS DOS MATERIAIS


	CARGA HORÁRIA
	
	NOME DO CURSO
	
	ANO

	T
	P
	E
	TOTAL
	
	
	
	

	60
	-
	-
	60
	
	ENGENHARIA DE PRODUÇÃO MECÂNICA
	
	2005.2

	EMENTA

	Ementa: Produtos siderúrgicos. Processos para obtenção de aços e ferros fundidos. Solidificação dos metais. Conformação dos metais. Propriedades dos materiais. Ensaios mecânicos. Diagramas de equilíbrio. Metalografia.


	OBJETIVOS

	
Objetivos gerais: Favorecer capacidades/habilidades para: 

· Compreender as diferentes propriedades mecânicas dos materiais metálicos.


Objetivos específicos: Levar o aluno a: 

· Relacionar as propriedades mecânicas dos materiais com sua estrutura atômica cristalina.

· Conhecimentos sobre os diferentes tipos de ensaios de materiais existentes.

· Interpretar os diagramas de equilíbrio e técnicas para revelação e identificação de microestruturas.




	METODOLOGIA

	Exposição, vídeos e debates de casos específicos para entendimento da prática relacionada com a teoria.




	CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

	· Produtos siderúrgicos

· Processos para obtenção de aços e ferros fundidos

· Solidificação de metais, estrutura de grãos (contornos e tamanho) e características dos metais

· Soluções sólidas (substitucional e intersticial)

· Conceito de liga e Estrutura cristalina dos metais, parâmetro interatômico e alotropia ou polimorfismo.

· Deformação elástica, plástica e fratura dos metais (fenômenos dos defeitos de lacunas e discordâncias).

· Deformação a frio (encruamento) e trabalho a quente (recuperação, recristalização e crescimento dos grãos).

· Técnica metalográfica.

· Principais processos de conformação  de metais.

· Ensaios mecânicos dos metais (ensaios de tração, compressão, flexão, torção, fadiga, dureza, impacto e fluência).

· Sistemas de ligas (binário) e diagramas de equilíbrio.

· Curvas de resfriamento.

· Regra da alavanca.

· Sistema eutético, eutetóide e peritético.

· Diagrama de equilíbrio Ferro-carbono (ferrita, austenita, cementita e perlita)

· Fração de fases em função do percentual de carbono.


	AVALIAÇÃO

	· 2 (duas) avaliações parciais escritas

· 1 (um) trabalho
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