Questionário 2 

ENSAIO DE COMPRESSÃO

1. Esboce uma curva típica de ensaios de compressão de um cilindro de metal (Força x Redução de altura).

2. Sobre a curva típica esboçada na questão anterior explique o que acontece nos três distintos estágios.

3. Os corpos de prova padronizados para o ensaio de tração devem ter a altura de 1 a 10 vezes o diâmetro do corpo de provas (usual 3 x diâmetro). Normalmente, reduzimos a 1/3 da altura durante o ensaio de compressão. Esboce como se dá a essa mudança geométrica durante a compressão.

4. Explique como é possível o material atingir o limite de ductilidade em compressão do ponto de vista do fenômeno do atrito.

5. Que tipo de ruptura ocorre nos ensaios de compressão quando o limite de ductilidade é atingido e quando há defeitos no superficiais no corpo de provas.

ENSAIO DE FLEXÃO

1. Num ensaio de flexão os seguintes resultados foram encontrados:


Sabe-se que o corpo de provas utilizado possui o diâmetro de 10 mm e a distância entre os apoios durante o ensaio foi de 500 mm. Quais são as tensões de flecha a cada carregamento do ensaio?

Esboce o gráfico do ensaio e aponte a tensão na qual o material atinge o limite de escoamento.

ENSAIO DE DOBRAMENTO

1. Como é feito o ensaio de dobramento de barras metálicas?

2. Que informações estes ensaios nos fornecem?

ENSAIO DE TORÇÃO

1. 1.Quais as informações úteis dos ensaios de torção?

2. Esboce o aspecto típico de uma fratura dúctil e frágil no ensaio de torção?

ENSAIO DE IMPACTO

1. Descreva o ensaio de impacto. Faça um esboço do dispositivo de ensaio para ilustrar sua explicação.

2. Quais os tipos de corpos de prova usados nesse ensaio.

3. Esboce uma curva típica do ensaio de impacto.

4. Sobre a curva esboçada explique o que ocorre nos três distintos estágios da curva.

5. Qual a unidade de medida é obtida com os ensaios de impacto?

ENSAIOS DE DUREZA

1. Cite os principais ensaios de dureza que você conhece e indique à frente qual o tipo de penetrador usado.

2. Qual o ensaio de dureza mais rápido, prático e de baixo investimento largamente empregado na engenharia?

3. Quais são as características mecânicas dos metais que podem ser associadas aos ensaios de dureza?

4. Supondo que um laboratório disponha de todos métodos de dureza. Qual o método deve ser escolhido quando não temos qualquer informação sobre um aço? Porque?

5. Quais os métodos de dureza são adequados para metais dúcteis como os não-ferrosos (alumínio, cobre, chumbo, etc)?

6. Quais os métodos de dureza exigem boa preparação da superfície do corpo de provas? Porque?

ENSAIO DE FADIGA

1. Esboce a curva do ensaio de fadiga

2. Indique onde ocorre o limite de fadiga do material.

3. Esboce e explique como se dá o aspecto de fratura por fadiga.

ENSAIO DE FLUÊNCIA

1. Esboce a curva do ensaio de fluência

2. Sobre a curva esboçada explique o que ocorre nos três distintos estágios da curva.

SISTEMA DE LIGAS E DIAGRAMAS DE EQUILÍBRIO 

1. Quais são os característicos físico-químicos dos materiais?

2. Explique a utilidade de cada método para determinação de característicos físico-químicos.

3. Qual a diferença entre fase e constituinte?

4. Dê exemplo de um sistema de ligas.

5. O que é um diagrama de equilíbrio?

6. Dê exemplo de uma curva de resfriamento e aponte na curva as informações que podem ser obtidas.

7. Defina o significado da linha liquidus e solidus?

8. Indique no diagrama abaixo as linhas liquidus e solidus.
9. Um diagrama de equilíbrio Ni-Cu foi utilizado para estudar o resfriamento da liga 30% Ni e 70% Cu.

a) Qual a temperatura de fusão desta liga?

b) A 1100ºC quais as fases presentes?

c) Quais as frações de Ni e Cu em cada fase presente a 1100ºC?

d) Quais as quantidades de cada fase presente a 1100ºC?

10. Utilize a regra da alavanca para determinar as quantidades de líquido e sólido do sistema 80%Ni-20%Cu a1300ºC.
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11. Aponte no diagrama Fe-C os pontos de transformação importantes. Explique a característica de cada um.

12. Ainda no diagrama do exercício 11 indique quais as fase presentes no aço com 0,25 % C a 800ºC. Determine qual a quantidade de cada fase presente e o teor de carbono de cada uma.

Carregamento (kg)�
Flecha (mm)�
�
0�
0�
�
1�
0,5�
�
2�
1,5�
�
3�
2,5�
�
4�
3,5�
�
5�
4,5�
�
6�
5,5�
�
7�
7,0�
�









Página 1 de 2

