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M. CYRILLE, J. RIEU

Séminaire Plasticité, ATP-CNRS, Paris, 1973
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C. PICHARD

Thèse de Doctorat ès-Sciences Paris, 1976

"Etude de la déformation plastique par cisaillement de monocristaux d'alliages fer-silicium"
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M. CYRILLE

Thèse de Doctorat ès-Sciences, non terminée

"Ecrouissage superficiel par impact de billes"

H. GABOLDE

Thèse de Doctorat ès-Sciences, terminée, non-soutenue
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10.   Rapports internes :
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J. RIEU
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"Construction des courbes rationnelles de traction. Evaluation du coefficient d'écrouissage"

P. RIEUX, J. RIEU

Rapport interne, (1973)

"Notions de mécanique de la rupture"

B. FOREST, J. RIEU

Rapport interne, (1973)

"Etude de la corrélation entre l'usinabilité des aciers inoxydables austénitiques et leur  coefficient d'écrouissage mesuré dans des conditions voisines de celles de la coupe"

J. RIEU, G. ODIN

Rapport D.G.R.S.T., 72-7-330, (1974)

"Etude de l'écrouissage superficiel créé par l'impact de billes sur un métal"

H. GABOLDE, J. RIEU

Rapport C.E.T.I.M., (1976)

"Etude de la formation du copeau d'aciers inoxydables austénitiques"

G. ODIN, D. FOREST, F. LEROY, J. RIEU, P. RIEUX

Rapport D.G.R.S.T., 74-7-1112-1113, (1976)

"Etude des mécanismes de fissuration par fatigue sur deux aciers inoxydables austénitique et ferritique en fonction de la grosseur et de l'orientation des grains"
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"Formation of internal defects during cold extrusion"

J. RIEU, H.B. TEOH, A.H. SHABAIK

Rapport N.S.F., U.C.L.A., (1977)

"Etude des mécanismes de fissuration par fatigue sur deux aciers inoxydables austénitique et ferritique en fonction de la grosseur et de l'orientation des grains"
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11.   Stagiaires ENISE :

"Etude de l'usinabilité au moyen de l'essai de cisaillement"

P. PARISOT

Rapport de Stage à l'Ecole des Mines, (Fév.-Juill. 1974)

 "Etude de l'usinabilité au moyen de l'essai de cisaillement"

G. AURELLE

Rapport de Stage à l'Ecole des Mines, (Sept. 1974-Janv. 1975)

"Etude de l'usinabilité au moyen de l'essai de cisaillement"

M. MOREL

Rapport de Stage à l'Ecole des Mines, (Fév.-Juill. 1975)

"Etude de l'usinabilité au moyen de l'essai de cisaillement"

R. SEIGNEUR

Rapport de Stage à l'Ecole des Mines, (Sept. 1975-Janv. 1976)

"Etude de l'usinabilité au moyen de l'essai de cisaillement"

A. ROLLAND

Rapport de Stage à l'Ecole des Mines, (Fév.-Juill.1976)

"Etude de l'usinabilité au moyen de l'essai de cisaillement"

J-P. TEISSERE
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"Conception et réalisation d'un dispositif de bipoinçonnement à chaud en vue de l'étude de la recristallisation dynamique"

P. COURBET
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A. KERJEAN
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"Méthode des éléments finis appliquée à l'analyse des contraintes dans l'essai de cisaillement"

B. MATVEEV (URSS) 1972-73

13.   Organisation de congrès :  

"Colloques Spécialisés et Journées des Aciers Spéciaux du Cercle d'Etudes des Métaux"

Saint-Etienne (1973, 1974, 1975,1976), Lille (1973), Luxembourg (1975) 
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