3º experimento

Objetivo:

Demonstrar quais os tipos de chuva ácida que podem ser formadas com o PVC (policloreto de vinila)

Material:

2 suportes universal

2 garras para suporte

2 béquer

1 tubo de ensaio

Solução de repolho roxo

Filme de PVC(usado para embalar alimentos)

Mangueira 

Seqüência experimental:

 Colocar dentro do tubo de ensaio um pedaço do filme de PVC e tampar o mesmo com uma rolha furada no meio para que possa entrar a mangueira(vidro).

 Colocar num béquer a solução de repolho roxo e colocar o béquer no suporte universal.

 Colocar o tubo de ensaio no suporte universal e pegar a mangueira e colocar dentro do béquer no outro suporte universal.

 Colocar o fogareiro debaixo do tubo de ensaio e acender. Observar a formação de gás (cuidado gás tóxico e irritante)dentro do tubo de ensaio e a mudança de cor da solução de repolho roxo.

Discussão:


O policloreto de vinila quando queima origina o HCl que faz o indicador mudar de cor, pois o meio agora é ácido.

Questionamento:

1) Todo material de PVC pode formar a chuva ácida?

2)Quando fazemos uma incineração estamos poluindo a atmosfera e formando a possibilidade de ocorrer uma chuva ácida?

3) Descreva a equação correspondente ao experimento?

