Lista 05 – Física

3º EM – Liceu Salesiano

Prof. Bonato

Tema: Dilatação Térmica
01. O gráfico mostra como varia o comprimento de uma barra metálica em função da temperatura.
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a-) Determine o coeficiente de dilatação linear do metal.

b-) Considerando que a variação de temperatura se mantenha constante, qual será o comprimento final da barra quando a temperatura for 70ºC?

02. Na figura a plataforma P é horizontal por estar apoiada nas barras A e B de coeficientes de dilatação iguais, respectivamente, a αA = 2,4.10-5 ºC-1 e αB = 1,2.10-5 ºC-1. O desnível entre as plataforma mede 30 cm. Calcule quais devem ser os comprimentos das barras a 0ºC para que a plataforma P permaneça na horizontal em qualquer temperatura.
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03. Duas barras, uma de cobre e outra de latão, têm o mesmo comprimento a 10ºC e, a 110ºC, os seus comprimentos diferem em 1 mm. Os coeficientes de dilatação linear são: para o sobre = 16.10-6 ºC-1; para o latão = 20.10-6 ºC-1. Determine o comprimento, a 10ºC, de cada barra.
04. (Fuvest) Duas barras metálicas finas, uma de zinco e outra de ferro, cujos comprimentos, a uma temperatura de 300K, valem 5,0 m e 12,0 m, respectivamente, são sobrepostas e aparafusadas uma à outra em uma de suas extremidades conforme ilustra a figura. As outras extremidades B e A das barras de zinco e ferro, respectivamente, permanecem livres. Os coeficientes de dilatação linear do zinco e do ferro valem, respectivamente, 3,0.10-5 K-1 e 1,0.10-5 K-1. Desprezando as espessuras das barras, determine:
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a-) a variação de distância entre as extremidades A e B quando as barras são aquecidas até 400 K.
b-) a distância até o ponto A de um ponto C na barra de zinco cuja distância ao ponto A não varia com a temperatura.

05. Duas barras, sendo uma de ferro e outra de alumínio, de mesmo comprimento L = 1 m a 20 ºC, são unidas e aquecidas até 320ºC.
[image: image4.jpg]



Sabe-se que o coeficiente de dilatação linear do ferro é de 1,2.10-5 ºC-1 e do alumínio é 2,2.10-5 ºC-1. Qual o comprimento final após o aquecimento?
Gabarito
1.

a-) 1,25.10-4 ºC-1
b-) 8,09 cm

2. 30 cm e 60 cm

3. 2,5 m
4.
a-) 3 mm

b-) 8 m

5. 2,0102 m
